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DICHTHEITSPRUFUNG AN

AUTOMOBILBAUTEILEN

Kunststoffbehalter

TECHNISCHE HERAUSFORDERUNG

Kostenglinstige Kunststoffbehalter knnen mit den herkdmmlichen industriellen Priifmethoden
wie dem Blasentest unter Wasser, der Druckabfallmethode oder auch der Vakuumdichtheits-
prifung nicht gleichzeitig sicher und kosteneffizient auf Dichtheit geprift werden.

Kunststoffbehalter sind mit der Druckabfallmethode schwierig zu priifen, da der aufgebrachte
Druck zu einer Ausdehnung des Bauteils fihrt und bei langeren Testzeiten sogar zu Rissen am
Bauteil fihren kann. Eine zuverlassige Messung ist nahezu unmdglich, da der Druck im Bauteil
Uber die Zeit abnimmt. The Wiederholbarkeit der Messung ist schwierig zu erreichen und
nimmt bei kleineren Leckraten oder gréBeren Innenvolumen noch weiter ab.

Neben den Qualitatsforderungen treiben also auch strengere Emissionsvorschriften die Indust-
rienormen nach oben. Druckabfallmethode und Wasserbadpriifung sind fiir viele industrielle
Anwendungen nicht mehr genau genug. Die Helium-Vakuummethode bietet die gewlnschte,
hohe Empfindlichkeit, sind im Normalfall fiir diese Kunststoffbehalter aber liberdimensioniert
und einfach zu teuer.

Die Dichtheitspriifung mit Helium oder Wasserstoff in einer Akkumulationskammer unter Um-
gehungsdruck (Akkumulationsmethode) stellt eine wirtschaftliche Alternative zur Priifung von
Kunststoffbehaltern dar.

In einer einfachen Kammer, wird der Priifling durch den Priifgasan-
schluss mit Helium oder Wasserstoff druckbeaufschlagt, sodass das
Prifgas durch eventuelle Leckagen in die Akkumulationskammer
entweicht. Ventilatoren werden so in der Kammer verteilt, dass eine
gleichmaRige Verteilung des Testgases in der Kammer gewahrleis-
tet ist. Auf diese Weise sind prazise Messwerte unabhangig von der

AV Position des Lecks sichergestellt. Der Sensor misst dann den An-
--_% stieg der Testgaskonzentration in der Kammer. Die Ausdehnung
iy des Priiflings durch die Druckbeaufschlagung spielt dabei keine Rol-
' s le.
As=E—— . _: Fur die Priifung kann sowohl Wasserstoff als auch Helium einge-

setzt werden. Wasserstoff ist als Testgas glinstiger als Helium. Al-
lerdings erlaubt dies nicht die gleiche hohe Empfindlichkeit wie beim
Einsatz des patentierten T-Guard Helium-Sensors. Die AP29ECO
Probenahmeeinheit detektiert den Wasserstoffanteil einer Testgas-
mischung aus 95% Stickstoff mit 5% Wasserstoff.
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T-Guard Helium-Akkumulations-
Sensor
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BEISPIELE FUR KUNSTSTOFFBEHALTER, DIE MIT DIESER METHODE GEPRUFT
WERDEN KONNEN

Kihimittel-

Kunststoff- Wischwasser- Behalter fiir
Ausdehnungsgefay

Bautell Oltank Ol behalter Servodl
107 ... 10" mbarl/s

-3 -2 -2 -2
Typische Leckrate ~10 mbarl/s ~10 mbarl/s ~10 mbarl/s 1..10 sccm ~10 mbarl/s
Empfohlenes T-Guard T-Guard Sensistor Sentrac T-Guard Sensistor Sentrac
INFICON Produkt uar Sensistor Sentrac T-Guard Sensistor Sentrac T-Guard
ﬁ : '90

Filler Neck

Tankeinfull- Fullstands- SeoEia Bremsfllssig-

Bauteil Sl Tankdeckel anzeiger keitsbehalter

. -4 -4 -4 -2 -4 -3 -4
Typische Leckrate  ~ 10 mbarl/s ~10 mbarl/s ~10 mbarl/s 10 ...10 mbarl/s 10 ..10 mbarl/s
Empfohlenes T-Guard T-Guard y
INFICON Produkt ~ LDS3000 Protec P3000(XL)  |-cuard T-Guard T-Guard

* Klicken Sie auf den jeweiligen Produktnamen, um auf unserer Website mehr dariiber zu erfahren

VORTEILE DER HELIUM / WASSERSTOFF PRUFTECHNIK

» Prazise und wiederholgenaue Messung fiir zuverlassige Ergebnisse der Dichtheitspriifung
*  Prifmethode unabhangig von Temperatur und Feuchtigkeit

» Kostenglinstige Dichtheitsprifung

*  Hohe Empfindlichkeit

Fir weitere Informationen besuchen Sie:
http://www.inficonautomotive.de
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